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Fotodokumentation Untersuchungsprogramm 

 

Feldarbeiten Anzahl Tiefe[m]  

Rammkernsondierung 1 6,00  

Rotationskernbohrung    

Schwere Rammsondierung (DPH) 1 6,00  

Drucksondierung (CPT)    

Standard Penetration Test (SPT)    

Probenentnahme Anzahl Tiefe[m]  

Bodenprobe (BP) 4 

2,50 

3,80 

5,00 

5,30 

 

Bodenmischprobe (MP) 1 Bis 1,0  

Wasserprobe    

Laboruntersuchung Anzahl Koordinaten 

Sieb-/Schlämmanalyse  Rechtswert Hochwert Höhe m ü. NHN 

Konsistenzgrenzen  32642524,79 5637517,92 282,12 

Einaxiale Druckfestigkeit   

Abrasivität  

Ersatzbaustoffverordnung (EBV) ehem. LAGA 1 

Betonaggressivität  

Stahlaggressivität  

Datum: Bodenansprache: 
 

08.07.2025 T. Rybak 

 



Auftraggeber: 50Hertz Transmission GmbH  
Projekt: 380-kV Freileitung Vieselbach - Mecklar   Baugrundbericht Mast 306 Version 1.0 
Datum: 15.07.2025   

Bearbeiter: Thomas Rybak                     

 Bodenmechanik 

Bodenklassifizierung Bohrprofil 

Eigenschaft / Merkmal Bereich C4 Bereich E2 Bereich B3 Bereich E2 Bereich B3 Bereich D2  

 

Geologische Bezeichnung 
Schluff, 
sandig 

Feinkies, 
schluffig 

Ton, 
feinsandig 

Kies, sandig 
Ton stark 
feinsandig 

Sand 
schluffig 

 

Tiefe bis [m u. Geländeoberkante] 1,40 2,50 3,80 5,00 5,30 6,00  
Bodengruppe (DIN18196 bzw. Felsarten / 
Verwitterungsgrad) 

OH GU TM-TL GU TM-TL SU  

Bodenklasse (DIN 18300; VOB 2012) 1 3 6-7 3 4-5 3  

Bohrklassen (DIN 18301)        

Konsistenz / Lagerungsdichte steif mitteldicht steif mitteldicht steif mitteldicht  

Durchlässigkeitsbeiwert kf [m/s]  10-4 – 10-6 10-6 – 10-8 10-3 – 10-5 10-6 – 10-8 10-4 – 10-6  

Baugrund für Gründung (DIN 18196, Tab. 4) 
nicht 

geeignet 
gut geeignet gut geeignet gut geeignet gut geeignet  gut geeignet   

  
 Bereich C4 Bereich E2 Bereich B3 Bereich E2 Bereich B3 Bereich D2  

Kohäsion undrainiert cu,k [kN/m2] 20-40  20-40  20-40   

Kohäsion drainiert c`k [kN/m2] 5±2  5±2  5±2   
Mittlerer Spitzenwiderstand qc [MN/m2] 2,5 7-9 2,5 7-9 2,5 7-9  

Reibungswinkel ϕ´k [Grad] 20,0±2,5 30,0±2,5 20,0±2,5 30,0±2,5 20,0±2,5 30,0±2,5  

Wichte ohne Auftrieb ϒ [kN/m3] 19±1 19±2 19±1 19±2 19±1 19±2  
Wichte mit Auftrieb ϒ´ [kN/m3] 10±1 11±2 10±1 11±2 10±1 11±2  

Erdauflastwinkel ßoA [°] 13-17 20-23 13-17 20-23 13-17 20-23  

Erdauflastwinkel ßoBlock [°] 6 5-10 6 5-10 6 5-10  

Steifemodul [MN/m2] 8-12 80±10 8-12 80±10 8-12 80±10  

Einaxiale Druckfestigkeit [MN/m2] k.A. - k.A. - k.A. -  
Zulässige Bodenpressung in, 1,5 m u. GOK 
[kN/m2] (nach DIN EN 50341-1:2013-11) 

100 405 100 405 100 405  

statischer Bemessungswasserstand 260,00 m ü. NHN 23 m u. GOK 

 

bauzeitlicher Bemessungswasserstand  *)  

Wasser angebohrt bei [m ü. NHN] kein Wasser angebohrt  

Empfohlenes Gründungsniveau ab  1,40 m 

 *) Schichtenwasser 

 

 

Baugrundbeschreibung und Gründungsempfehlung Hydrogeologie und Bauwasserhaltung 

Mast 306

0 = +0,00 m zu Festpunkt
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Schluff, feinsandig, 
feinkiesig bis 
mittelkiesig,
schwach schluffig,
halbfest, erdfeucht bis 
trocken, mäßig schwer 
zu bohren, hellbraun, 
kalkhaltig

4-5 C4

Feinkies bis Mittelkies, 
schluffig, sandig,
schwach tonig,
erdfeucht, schwer zu 
bohren, hellbraun , 
stark kalkhaltig

3 E2

Ton, feinsandig,
steif, erdfeucht, leicht 
zu bohren, grau, stark 
kalkhaltig

4-5 B3

Kies, sandig, sehr 
schwach tonig, sehr 
schwach
schluffig,
erdfeucht bis trocken, 
schwer zu bohren, 
hellbraungrau, kalkhaltig

3 E2

Ton, stark feinsandig,
steif, erdfeucht, ocker, 
kalkhaltig

4-5 B3

Sand, schluffig, 
feinkiesig,
erdfeucht, mitteldicht

3 D2
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Bodenkennwerte Pfahlgründung 

        

Gründungsparameter Bereich A Bereich B Bereich C Bereich D   
Pfahlmantelreibung Bohrpfahl  qs,k [kN/m2] k. A. k. A. k. A. k. A.   

Pfahlspitzendruck Bohrpfahl  qb,k [kN/m2] k. A. k. A. k. A. k. A.   

Pfahlmantelreibung Rammpfähle  qs,k [kN/m2] k. A. k. A. k. A. k. A.   

Pfahlspitzendruck Rammpfahl  qb,k [kN/m2] k. A. k. A. k. A. k. A.   

Pfahlmantelreibung Mikropfahl  qs,k [kN/m2] k. A. k. A. k. A. k. A.   

Pfahlspitzendruck Mikropfahl  qb,k [kN/m2] k. A. k. A. k. A. k. A.   

Gründungsempfehlung und Eignung 

Flachgründung Tiefgründung 

Plattenfundament Stufenfundament Fertigrammpfahl Ortbetonrammpfahl Schraubpfahl 
Verpresste 
Mikropfähle 

Bohrpfahl 

Sehr gut geeignet Sehr gut geeignet k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. 

 
Geotechnische Kat. Windlastzone Erdbebenzone Betonaggressivität Stahlaggressivität 

GK2 1 k.A k.A. k.A. 
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Geologische und geotechnische Verhältnisse am Maststandort  

Laut der Geologischen Karte von Thüringen im Maßstab 1:25.000 stehen am Maststandort 306 die Ceratitenschichten des Oberen 

Muschelkalks an. Diese Formation weist eine Mächtigkeit von etwa 66 m auf. 

Lithologisch bestehen die Ceratitenschichten vorwiegend aus mikritischen bis arenitischen Kalksteinen, die teils schillführend sowie 

bankig bis plattig ausgebildet sind. Die Farbe variiert zwischen grau-blau und weiß-grau. Zwischengeschaltet treten plattige 

Kalkmergelsteinschichten auf, deren Farbgebung von grau-weiß bis grau-braun reicht. 

Zusätzlich sind einzelne Lagen aus Ton-Siltstein und Tonmergelstein eingelagert, die meist blättrig ausgebildet sind und farblich von 

blau-grau bis grau erscheinen. 

Die Ceratitenschichten konnten nicht erschlossen wurden. Vielmehr wurde eine Wechsellagerung aus Kies und sandigem 

Ton/Schluff bis 6 m u. GOK erbohrt. Der Schichtenaufbau deutet auf eine Pleistozänen Terrasse hin.  

 

Gründungsverhältnisse: 

Die Gründung des Maststandorts 306 kann ab einer Tiefe von etwa 1,40 m unter Geländeoberkante über eine lastabtragende 

Bodenplatte erfolgen. Die endgültige Gründungstiefe ist standortspezifisch unter Einbeziehung der örtlichen Geländeneigung 

sowie der technisch erforderlichen Überdeckung der Gründungssohle festzulegen. 

Grundwasserverhältnisse: 

Laut dem Grundwassergleichenplan des Kartendienstes des TLUBN liegt die mittlere Grundwasserspiegelhöhe im Bereich des 

Maststandorts 306 bei 259,00 m über NHN. Der Flurabstand beträgt gemäß Flurabstandskarte rund 23 m zwischen der 

Geländeoberkante (GOK) und dem mittleren Grundwasserspiegel. 

 

Als Hauptgrundwasserleiter fungiert der Untere Keuper, der als Kluftgrundwasserleiter mit mäßiger bis geringer Durchlässigkeit 

eingestuft wird. Durch die Hanglage ist bei nassen Witterungsbedingungen das Auftreten von Schichten- und Stauwasser im 

Bereich der Schichtgrenze wahrscheinlich. 

 

Eine geschlossene Wasserhaltung ist am Maststandort 306 nicht erforderlich. Aufgrund der potenziellen Ausbildung von Hang- 

und Schichtenwasser infolge witterungsbedingter Einflüsse wird jedoch empfohlen, Gerätschaften für eine offene Wasserhaltung 

vorsorglich bereitzuhalten, um bei Bedarf kurzfristig eingreifen zu können. 

 

Empfehlung zur Bauausführung Sonstiges 

Bei der Herstellung der Baugrube ist die DIN 4124 „Baugruben und Gräben“ zu beachten. Für die Böden am Maststandort 306 

wird empfohlen, die Böschung mit einem Neigungswinkel von 45° auszubilden. In Bereichen mit erhöhtem bindigem Anteil oder dort, 

wo die Kornbindungen des anstehenden Materials eine ausreichende Standfestigkeit gewährleisten, kann die Böschungsneigung 

steiler ausgeführt werden – unter der Voraussetzung, dass die Standsicherheit im Einzelfall gewährleistet bleibt. 

 

Je nach Lagerungsdichte der anstehenden Böden im Bereich der Baugrubensohle sind geeignete Verdichtungsmaßnahmen 

durchzuführen, um einen ausreichenden Verdichtungsgrad sicherzustellen. Anschließend kann die Sauberkeitsschicht eingebracht 

werden. Die Verdichtungsqualität ist gegebenenfalls durch einen dynamischen Plattendruckversuch (nach TP BF-StB Teil B 8.3) 

nachzuweisen. Dabei ist ein EV₁-Wert von mindestens 45 MN/m² an der Baugrubensohle anzustreben. 

 

Nach Herstellung des Fundaments bzw. der Gründung kann das zuvor ausgehobene Material – sofern nach EBV zulässig – zur 

Wiederverfüllung verwendet werden. Die Wiederverfüllung ist lagenweise in Schichtdicken von maximal 30 cm mit einem geeigneten 

Verdichtungsgerät durchzuführen. 

 

 


